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Probeninformation
26-015668-02

Probe 2 Schmatbohrung Durchmesser 89 mm von Etage 483 mt auf 451 mt 
Tiefe 32 gebohrt

Materialprobe, allgemein

Auftraggeber

PE-Beutel

1

04.02.2026

04.02.2026

11.02.2026

Probe Nr.

Bezeichnung

Probenart

Probenahme durch

Probengefäß

Anzahl Gefäße

Eingangsdatum

Untersuchungsbeginn

Untersuchungsende

Probenvorbereitung

Siebung 100 µm 06.02.2026   OS BIA 7487/TRGS 517 
(2003-10)

A BO

Einwaage (Goldfilter) 10   OS BIA 7487/TRGS 517 
(2003-10)

A BO

26-015668-02 Einheit Bezug Methode aS

Physikalisch-chemische Untersuchung

Glühverlust (400°C) 0,2 Gew% OS VDI 3866 Blatt 5 (2017-06)
A

BO

26-015668-02 Einheit Bezug Methode aS

Asbestbestimmung

Dokumentation der Ergebnisse siehe Anlage   OS BIA 7487/TRGS 517 
(2003-10)

A BO

Asbest nachgewiesen nein   OS BIA 7487/TRGS 517 
(2003-10)

A BO

Faservarietät ---   OS BIA 7487/TRGS 517 
(2003-10)

A BO

Faserzuordnung (siehe Anlage) ---   OS BIA 7487/TRGS 517 
(2003-10)

A BO

Asbestgehalt gesamt <0,008 % OS BIA 7487/TRGS 517 
(2003-10)

A BO

Asbestgehalt  lungengängig <0,008 % OS BIA 7487/TRGS 517 
(2003-10)

A BO

Asbestfasern gesamt  pro mg Material ---   OS BIA 7487/TRGS 517 
(2003-10)

A BO

Asbestfasern lungengängig pro mg Material ---   OS BIA 7487/TRGS 517 
(2003-10)

A BO

26-015668-02 Einheit Bezug Methode aS
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Legende
aS ausführender Standort OS Originalsubstanz BO Bochum (Am Umweltpark)

n. n. nicht nachgewiesen 
(chemisch), nicht nachweisbar 
(mikrobiologisch)

n. b. nicht bestimmbar n. a. nicht analysiert (chemisch), 
nicht auswertbar 
(mikrobiologisch)




